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Proprietati

ATLAS TENCUIALA
SILICONICA

= produs hidrofob, cu efect de autocuratare

= permeabilitate ridicata la vapori

= armat cu microfibre

= flexibil, rezistent la sarcini de exploatare si termice
= rezistent la UV si actiunea factorilor atmosferici

= culori foarte rezistente, gama bogata de culori

biﬁii‘ﬂ}%g

REZISTENTLAINGHET/  PENTRU INTERIOR/ APLICARE CU
UmIDITATE EXTERIOR USOR DE FOLOSIT GLETIERA

STRUCTURA BOB

PENTRU PERETI

Destinatie

TENCUIALA SILICONICA ATLAS este un amestec de rasini siliconice armat
cu microfibre, agregate de dolomit si pulberi de cuart, precum si de aditivi
modificatori, hidrofobizanti si pigmenti special selectati.
Hidrofobizarea suprafetelor, capacitate de autocurdtare- continutul ridicat
de rasini siliconice permite obtinerea efectului hidrofob, care impiedici lipirea
particuleor de praf, murdirie si impuritati biologice pe suprafata produsului
aplicat, precum si posibilitatea de indepartare a acestora in timpul
precipitatiilor atmosferice. Are drept efect o rezistenta crescutd la dezvoltarea
microorganismelor §i mentinerea aspectului estetic al fatadei in timp.
Rezistentd mare a tencuielii in timpul exploatarii - datorita utilizarii unei
combinatiei de dispersii de silicon, aditivi si modificatori speciali, se obtine:
- sporirea durabilitatii finisajului:
- rezistenta la factorii atmosferici si radiatii UV;
- cresterea rezistentei la dezvoltarea microorganismelor si mentinerea unui
aspect estetic al fatadei pentru o perioada foarte indelungata.
FLEXIBILITATE SI REZISTENTA - reteta asigura o buni flexibilitate si rezistenta
la lovire, face ca tencuiala si compenseze excelent tensiunile ce apar in cazul
lovirii suprafetei acesteia, mentine coeziunea si nu se fisureaz. Capacitatea de
a absorbi tensiunile termice (dilatari/contractii) si impactul este asigurata de
continutul mare de rasini polimerice si datoritd armarii cu microfibre.
REZISTENTA LA FISURARE - rezistenta crescuti, obtinuti datorita amestecului
special selectat de agregate fine si prezentei microfibrelor dispersate, ce
indeplinesc rolul de armare in intregul volum al tencuielii; tencuiala este
asiguratd impotriva eventualelor fisuri in urma tensiunilor si variatiilor de
temperaturd alternative ale suprafetei.
DEFAVORABILA DEZVOLTARII ALGELOR - datoriti gradului inalt de
hidrofobizare, etanseitatea structurald a produsului, precum si a continutului
foarte mare de substante active inglobate .
DURABILITATEA CULORILOR - tehnologia avansatd asigura durabilitatea cu-
lorilor datorita:
- folosirii pigmentilor moderni, sistemului de dozare computerizat;
- folosirii aditivilor speciali de reflexie;
- procesului de productie aflat sub control continu;
PRIETENOS FATA DE MEDIUL INCONJURATOR- reteta de tencuiala a fost
proiectati tinand cont de aspectele de dezvoltare durabila: in produsul final a
fost redusa cantitatea de substante organice volatile si au fost folosite exclusiv
adaosuri naturale.
Aplicarea mecanicd cu ajutorul masinilor de tencuit recomandate.

Culoare - 480 culori conforme cu paletarul de culori SAH
Sistem de colorare ATLAS - selectarea oriciror culori individuale,
conform indicatiilor clientului

structura - bob
Dimensiunea agregatului - pana la 1,5 mm

TENCUIALA SILICONICA ATLAS este destinati realizdrii tencuielilor
decorative in strat subtire si tencuielilor de protectie in exteriorul cladirilor
existente, nou realizate, precum si in interiorul inciperilor:

« in sisteme complexe de izolare termica a peretilor externi ai cladirilor (ETICS)
cu utilizarea placilor de polistiren expandat (EPS);

« pe substraturi minerale uniforme, corespunzitor pregitite (de ex.: beton, ten-
cuieli traditionale de ciment si ciment-var).

LOC DE UTILARE

pe termosisteme de fatada cu +
polistiren

pe termosisteme de fatada cu N
vata minerald

fatadd fara termosistem (zidarie+tenc. ) +

pe intradosul planseelor (tavane) +

TIPURI DE CLADIRI
cladiri de locuinte +
cladiri de utilitate publica,
invatamant, de birouri, servicii +
de sanatate

cladin comerciale si de servicii +

cladin industiale +

depo zite industriale +

céi de comunicare +

cladir gospodaresti si pentru .

animale

cladir istorice +

cladiri (case) pasive +

cladiri eficiente energetic +

AMPLASAREA CLADIRII

orage si zone urbane +

zone industriale, de investitii si +
Zone economice

zone rurale si agricole +

zone mlastinoase si umede, in N

apropierea rezervoarelor de apa

vecindtate apropiata a padurilor si +
terenurilor verzi

In locuri umbrite +

www.atlas.com.pl



TIPURI DE SUBSTRAT

straturi de armare ale
: o +
termosistemelor indicate
beton +
tencuieli traditionale, de ciment
si ciment-var, realizate pe zidurile N
din cardmizi, blocheti si boltari
de ceramica, BCA sau silicat
tencuieli de ipsos, pldci gips-carton N
(in interiorul cladirii)

Date tehnice

Densitatea produsului gata de

3
Utilizare aprox. 1,97 g/cm

Rezistentd la difuziune 014m<S,<14m

pH 8

Temperatura de aplicare

(substrat si mediu inconjurdtoare) dela-+5°Cpandla+30°C

Umiditate relativa a aerului in

. S < < 80%
timpul aplicarii si uscarii

Aplicare la temperaturi scazute
(pana la 0°C) si umiditate ridicata
(pana la aprox. 80%)

dupd addugarea produsului
ATLAS ESKIMO

Timp de pre-uscare aprox. 15 minute*

Timp de uscare a tencuielii aprox. 24 h*

*) Timpii inscrisi in tabel sunt recomandati pentru conditii de aplicare la
temperatura de aprox. 20 °C si 50 % umiditate.

Cerinte tehnice

TENCUIALA SILICONICA ATLAS indeplineste cerintele EN 15824:2017-07 - ten-
cuiala siliconica in strat subtire, diluabil In apd, pentru folosire pe peretii
exteriori si interiori, stalpi si pereti despartitori.

C €O767
19

TENCUIALA SILICONICA ATLAS (2019)
Declaratia de performantd nr 211/2/CPR
EN 15824:2017

Permeabilitatea vaporilor de apd V2 —naltd

Absorbtie apa W2 — medie
Aderentd 0,35 MPa

0,61 W/mK

Coeficient de conductivitate termica (valoare tabelata medie )‘wo,dry, mat
P=50%)
(EN 1745:2012 tab. A.12)

Reactie la foc A2-s1,dO

Aplicare

Pregatirea substratului

Substratul trebuie sa fie:

stabil - suficient de rigid, maturat si amorsat adecvat;

uscat;

uniform — uniform - denivelarile si defectele trebuie nivelate, folosind de ex.
mortare de nivelare ATLAS ZW 50, ATLAS ZW 330, MORTAR DE TENCUIALA
ATLAS sau adezivi pentru realizarea stratului de armare al termosistemului.
Inainte de reparare, substratul trebuie amorsat cu produsul corespunzator,
de ex. CESAL UNI GRUND, ATLAS CERPLAST;

curatat — de straturile care pot sldbi aderenta tencuielii, mai ales de praf, mur-
darie, var, uleiuri, grdsimi, ceard, resturi de vopsea pe bazd de ulei si emulsie;
Dacd substratul este acoperit cu ciuperci, alge, samd., trebuie curdtat mecanic
si tratat cu ex. preparatul ATLAS MYKOS;

Cerinte detaliate pentru substraturi:

Serinte referitoare la

Mod de amorsare
maturare

Tip de substrat

strat armat in sistemele
ETICS, realizat din
mortare, de ex. ATLAS
STOPTER K-100, ATLAS
STOPTER K-50 lub
ATLAS HOTER U2-B

Nu necesita grunduire

min. 3 zile* s
sub tencuiald

strat armat in sistemele

ETICS, realizat din cele-

lalte mortare de adeziv
ATLAS

min. 3 zile* ATLAS SILKON ANX

noi tencuieli de ciment
realizate din mortare
de tencuiald gata de min. 7 zile*, umiditate
utilizare, tencuieli 4%
traditionale de ciment si
ciment-var

min. 28 zile*, umiditate ATLAS CERPLAST

substraturi de beton .
structurald < 4%

invelisuri de vopsea

cu aderentd buna la

substrat in utilizarile
interioare

lipsd cerinte

substraturi de ipsos

placi gips-carton si
fibrociment, fixate
stabil in conformitate
cu recomanddrile
producatorilor si
principiile de
constructie

Preliminar CESAL UNI

. o
umiditate < 2% GRUND

*) Timpii inscrisi in tabel sunt recomandati pentru conditii de aplicare la
temperatura de aprox. 20 °C si 50 % umiditate.

Pregatirea tencuielii

Tencuiala este livratd sub forma de masa gata de utilizare. Nu este permisa
amestecarea acestei a cu alte materiale, diluarea sau ingrosarea ei.

Imediat Inainte de utilizare, masa trebuie amestecata in scopul

uniformizarii consistentei.

Aplicarea tencuielii

Tencuiala trebuie aplicatd pe substrat sub forma unui strat de grosimea
dimensiunii granulei agregatului, cu ajutorul unei gletiere netede din otel
inoxidabil. Excesul de material trebuie pus Tnapoi in géleatd si amestecat.
Tencuiala poate fi aplicatd mecanizat — se recomanda folosirea masiniilor
de tencuit:

- WAGNER PC 830e cu duza de diametru 6 mm, presiune de lucru 1 bar;

- MAI 2MULTIPUMP cu duza de diametru 6 mm, presiune de lucru 1 bar;

- GRACO Textspray RTX 1500, cu duza de diametru 6 mm;

Tnainte de aplicarea tencuielii, prin furtunul agregatului trebuie trecutd o
cantitate redusd de amorsd, de ex. ATLAS CERPLAST. Efectul acestei actiuni este
de a umezi furtunul si de a evita infundarea acestuia.

Textura tencuielilor aplicate manual si mecanizat se diferentiaza intre eldapt

pentru care pot apare mici diferente de culoare in functie de gradul de
dezvoltare a suprafetei. De aceea nu este permisa combinarea de tehnologii
diferite de aplicare a mortarului de tencuiald pe aceeasi cladire.

Texturare

Tencuiala proaspat aplicata trebuie texturat folosind gletiera din material
plastic. Efectul de stropire se obtine estompand masa cu miscdri circulare.
Tencuielile aplicate mecanic nu trebuie texturate.

Renovarea tencuielii

Refmprospdtarea fatadei dupd mai multi ani de exploatare poate fi exectuata
folosind vopsele siliconice pentru fatade, de ex. ATLAS SALTA.

Consum

Valoarea exactd a consumului poate fi determinata in baza probei efectuate pe

substratul de tencuit.
Consumul mediu este de < 2,5 kg tencuiald pe T m?

Ambalaje

Géleti de plastic 25 kg.
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Informatii suplimentare importante

« Trebuiestabilitd, experimental, (pentru tipul de suprafata dat si conditiile
meteo date) o suprafatd maxima posibild de realizat intr-unsingur ciclu
tehnologic (aplicare si driscuire).

» Materialultrebuie aplicat prinmetoda ,,umed pe umed ,,,nepermitand
uscarea partiiaplicate inainte de aplicarea urmitoarei parti.Incaz contrar,
locul de imbinare va fivizibil. Pauzele tehnologice trebuie planificate in
prealabil, de exemplu: in colturisi inlocurile de imbinare ale cladiriisub
coloanele de scurgere, la intersectia culorilor, samd.

« Suprafata tencuitd trebuie protejata atat in timpul lucrarilorcat siin perioa-
da de uscare, impotrivarazelor directe ale soarelui, actiunii vantului i
precipitatiilor atmosferice.

« Timpul de uscare a tencuielii, in functie de substrat, de temperatura si
umiditatea relativaa aerului,este de aproximativ12 pani la 48 ore. Inconditii
de umiditate sporité si temperatura de aproximativ+5 °Ctimpulde uscare
poate fiprelungit.

« Pentru a evita diferentele in nuantele culorilorla utilizaea tencuielilor, pe
aceeasi suprafatd trebuie aplicata tencuiald cu aceeasi data de productie.

« Culorileinchise, intense, ale mortaruluide tencuiald (HBW< 20) sunt
recomandate pentru aplicare pe suprafete limitate ale fatadei (detalii
arhitectonice) din cauza absorbtiei sporite a radiatiilorsolare.

« Produsul nu poate fi utilizat pe suprafetele orizontale expuse direct si perma-

nent la actiunea apei si zapezii, pe suprafetele expuse la umiditate ca urmare a

penetrérii capilare a umiditatii.

« Uneltele trebuie curatate cu apa curata, imediat dupa folosire. Resturile dificil

de eliminat ale masei intarite trebuie inlaturate cu un produs adecvat, de ex.

ATLA PENTR INLATURAREMPURITATIRAN URMA VOPSELELORMOR

SELOR $I TENCUIELILOR.

« Depozitarea si transportul se face in recipientul original corect marcat si

inchis etans. Pastrati intr-o incdpere racoroasa, uscatd, bine aerisita. Evitati

expunerea directa la razele solare, la sursele de caldura, suprafetele fierbinti si
focul deschis. Temperatura de depozitare: de la +5°C la +30°C. Protejati
impotriva inghetului. Inainte de utilizare produsul trebuie amestecat. Perioada
de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data de productie inscrisa pe
ambalaj.

« Procedati in conformitate cu Fisa cu date de securitate.

Informatiile cuprinse in Fisele Tehnice constituie ghidul de bazd pentru utilizarea

produsului si nu elibereaza utilizatorul de la obligatia de a efectua lucrdrile in

conformitate cu principiile de executie in constructii si cu reglementdrile SSM. La
data publicdrii prezentei fise tehnice, t oate cele anterioare isi pierd valabilitatea.

Actuala documentatie tehnicd a produsului este accesibild pe www.atlas.com.pl.

sau pe www.cesal.ro

Data actualizdrii: 2022- 04- 07

Cerinte tehnice

ATLAS TENCUIALA SILICONICA este o componentd a unui sistem
compozit de izolare termica exterioard acoperit cu tencuiala (ETICS):

Numele sistemului Numadrul evaludrii

tehnice europene
ETA-16/0933

ATLAS GRAWIS

ATLAS TENCUIALA SILICONICA este componentd a setului de
produse pentru izolare termicd impreund cu urmatoarele sisteme

Numele sistemului

Numdr aviz tehnic/ Numar evaluare
tehnicd nationala

ATLAS ETICS
ATLAS ROKER EPS

ITB-KOT-2020/1616, prima editie
ITB-KOT-2020/1188, prima editie

www.atlas.com.pl/en





